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1 MOTIVAÇÃO DO ENSAIO

1.1 Necessidade de manter atualizadas as informações relacionadas com as condições operacionais que 

afetam a resistência à frenagem na superfície do pavimento.

1.2 Número da Ordem de Serviço:

2 INFORMAÇÕES GERAIS

2.1 Aeronave Crítica de Projeto: 

C

2.2 Classificação do Pavimento: 

ASFALTO

2.3 Comprimento e Largura da Pista de Pouso e Decolagem:

Comprimento : 1.759,00 m Largura: 45,00 m

2.5 Comprimento de Pista Medido:

1.700 m

2.6 Data da Última Remoção de Borracha da Pista:

2.7 Próxima Medição (Data Provável):

27/02/2023

2.8 Pousos Diários:

Cabeceira 35 (Predominante): 2

Cabeceira 17 (Secundária):  1

2.9 Observações:
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Trecho (m)
Lado

E = Esquerdo

D = Direito

Distância

do Eixo (m)

Diâmetro (mm)

D1 D2 D3

Profundidade da

Macrotextura (mm)
Classificação

3 MEDIÇÃO DE MACROTEXTURA (35/17-DIREITA)

 0 D  3,00  190,00  175,00  0,88 Aberta 198,33

 100 E  3,00  211,67  198,33  0,73 Média 203,33

 200 D  3,00  180,00  180,00  0,97 Aberta 173,33

 300 E  3,00  235,00  245,00  0,54 Média 236,67

 400 D  3,00  216,67  196,67  0,74 Média 196,67

 500 E  3,00  206,67  195,00  0,74 Média 208,33

 600 D  3,00  186,67  175,00  0,94 Aberta 181,67

 700 E  3,00  210,00  193,33  0,78 Média 193,33

 800 D  3,00  223,33  225,00  0,65 Média 205,00

 900 E  3,00  228,33  231,67  0,59 Média 221,67

 1.000 D  3,00  220,00  231,67  0,60 Média 226,67

 1.100 E  3,00  208,33  210,00  0,74 Média 193,33

 1.200 D  3,00  198,33  190,00  0,84 Aberta 186,67

 1.300 E  3,00  236,67  241,67  0,54 Média 238,33

 1.400 D  3,00  221,67  201,67  0,67 Média 216,67

 1.500 E  3,00  185,00  185,00  0,90 Aberta 183,33

 1.600 D  3,00  211,67  210,00  0,71 Média 201,67

 1.700 E  3,00  168,33  166,67  1,09 Aberta 168,33

CÁLCULO DAS MÉDIAS DOS TERÇOS

Média 1º Terço = 0,77 mm

Média 2º Terço = 0,72 mm

Média 3º Terço = 0,79 mm
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4 CONCLUSÃO

4.1 Não existe(m) trechos(s) de pista com profundidade média de macrotextura abaixo dos mínimos 

normativos.
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5 AÇÕES CORRETIVAS

Não será necessário a aplicação de ações corretivas para a medição de macrotextura.

6 REFERÊNCIAS

Para realização da medição foram seguidas as normas abaixo indicadas:

6.1 Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC nº 153 (Emenda 06) - ANAC (1 de abril de 2021);

6.2 Anexo 14 da Convenção de Aviação Civil Internacional - Volume I  - Projeto e Operação de 

Aeródromos, da ICAO/OACI (julho de 2004);

6.3 MP 22.04/A Procedimentos Operacionais e Executivos para Medição de Atrito, de Macrotextura e 

Remoção de Borracha nas Pistas de Pouso e Decolagem dos Aeroportos (publicado em Fev/2013).

7 RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

Fernando Utsch Teixeira

ASSISTENTE I - MNIC-1

( Matrícula 1297222 )

8 RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DO ENSAIO

Adriano Julio Rosa
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